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H. NIEPIELSKA, K. PRZiBOHO^NSK^-. Badaniazwiązanez opracowaniem pasty lutow-
niczej cynowo-ołowiowej przeznaczonej do lutowania stali kwasoodpornych 

Przedstawiono badania związane z doborem składu nośnika i aktywatora oraz opra-
cowaniem cynowo-ołowiowej pasty lutowniczej do lutowania stali kwasoodpomycłi. 
W badaniacłi wykorzystano analizę termiczną do oceny przemian zactiodzącycti w pro-
cesie lutowania pastą. Wyniki badań własności lutowniczych), korozyjnych) oraz struk-
turalnych wykazały, że opracowana pasta spełnia postawione w założeniacłi wymaga-
nia. Badania aplikacyjne przeprowadzone w warunkach) produkcyjnych potwierdziły 
przydatność opracowanej pasty w procesie lutowania stali kwasoodpornej. 

A. WINDYGA: Redukowanie fazy ferrytycznej w spoinach stali austenitycznych 

Możliwość sterowania ilością ferrytu w spoinach złączy ze stali austenitycznych przy 
spawaniu metodą TIG. Wpływ azotu na zawartość fazy ferrytycznej w spoinach oraz 
jego wpływ na strukturę i podstawowe własności złączy. 

W. SOKOŁOWSKA: Badania nad podwyższeniem wykrywalności pierwiastków w spe-
ktralnej analizie emisyjnej 

Badano wpływ składu atmosfery gazowej otaczającej łuk na natężenie linii widmowych. 
Uzyskano wykresy parowania pierwiastków z matrycy grafitowej w obecności chlorku 
sodu jako nośnika w atmosferze powietrza, argonu i mieszaninie argonu z tlenem. 
Zmierzono temperaturę plazmy i ciśnienie elektronowe przy różnym składzie atmosfe-
ry. Określono wpływ prędkości przepływu gazu na temperaturę plazmy, ciśnienie elek-
tronowe i natężenie linii widmowych. 
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H. NIEPIELSKA, K. PRZYBOROWSKA: The investigations performed during designing 
of tin-lead soldering paste aplied for soldering of acid-proof steel 

Researches on selection of vehicle's and activator's composit ion as wel l as on desi-
gning of tin-lead soldering paste for acid-proof steel has been presented. In order to 
evaluate changes occuring in the process of soldering wi th paste the ternnal analysis 
has been applied in the researches. The results of soldering, corrosive and struktural 
properties proved that the designed paste met the assumed requirements. Application 
test conducted underwork ing conditions conf irmed util ity of the designed paste in the 
proces of acid-proof steel soldering. 

A. WINDYGA: Reduction offerritic phase in austenitic stainless steel weldments 

Possibility of ferrite quantity control in welds of austenitic steel joints in TIG welding. 
Nitrogen effect on the ferritic phase content in welds, and on the joint structure and 
fundamental properties. 

W. SOKOtO\N6KA: Detectibility improvementin elemental emission spectral analysis 
Effect of gas composit ion arround the arcon line intensities was investigated. Element 
evaporation curves f rom a graphite matrix in air, Ar and A r / O j wi th NaCL as the carrier 
were obtained. Plasma temperature, electron pressure and line intensity dependence 
on atmosphere composit ion and gas f low rate were determined. 
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M. HEOEnbCKA, K. nP>KHBOPOBCKA: MccnedoeoHUf}, cenaaHHue c pa3pa60mK0u 
onoeo-ceuHnoeou npunouHOu nacmu dnp nauKU KUC/iomocmouKou emanu 

DpeACTaBneHbi MccneflOBaHun, cBnaaHHbie c noASopoM cocrasa HocHTenn 
n aKTMBaiopa, araKJKec pa3pa60TK0ii onoso-CBUHMOBOii npM noCiHoii nacTbi a/i« naiiKu 
KMJlOTOCTOiiKOii CTa/IM. B MCCJieAOBaHMflX MCn0nb30BaH TeXHHHeCKMii aHa/1M3 Anfl 
oueHKM M3MeHeHMfi, np0MCX0AniMMx npn npouecce naiiKH. PeaynbTaibi McnbiraHnii 
npMnoiiHbix, Koppo3MiiHbix M CTpyKTypHbix CBoiicTB noKasa/iM, HTO pa3pa6oTaHHan 
nacra b ochobhom OTBeHaer nociaBneHHbiM Tpe6oBaHMHM. 
AnnnuKauMOHHbie ncnbiTaHUH, nposeAeHHbie b np0M3B0ACTBeHHbix ycnoBMnx, noA-
TBepAnnn npMroAHOCTb paspaóoTaHHoii nacTbi a/ ih naiiKM KucnoTOCToiiKOM CTann. 

A. B M h ^ i j i r A : HeoyuupoeaHue ^epnuniHOu (pasu e ceapHbix Lueax oycmeHumHbix 
cmaneu 

Bo3Mo>KHocTb perynn^iobaHHfl KonMiecTBa 4>eppMTa b iuBax CBapHbix coeAMHeHMfi m3 
aycTeHHTHbix cranefi bo BpeM« ApyroBoii csapKu B0nb4)paM0BbiM sJieKrpoAOM b 
cpeAe uHepTHoro ra3a. B/iMflHue aaora na coAep>KaHne 4)eppMTHOM 4)a3bi b iuBax, 
CTpyKiypy m ocHOBHbie CBoiicTBa CBapHbix coeAUHeHuii. 

B. COKOnOBCKA: MccnedoeaHun noebiuienun Hyecmeume/ibHocmu npu onpeóene-
Huu aneMeHmoe e 3MUCCUOHHOM, cneKmpamHOM aHanuae 

HccjieAOBaHo B/iMAHne cocrasa ra30B0fi arMoccłsepbi, 0Kpy>Ka(0iAeii Ayry, na HHreH-
CMBHocTb cneKTpanbHbix riHHnii. rionyHeHbi KpMBbie ncnapeHun a/ieMeHTOB m3 rpa-
4)MTHofi Marpnubi b npMcyTCTBUM NaCL b KaneciBe Hocmeji« b arMoccjDepe B03Ayxa, 
aproHa n CMecu aproHa c kmcjiopoaom. 
np0B0AHJiMCbM3MepeHMH TeMneparypbi nna3Mbi n a/ieicrpoHHoro Aas/ieHun npu pa3-
iibix cocTaBax arMocoiepK' OnpeAeneHO B/iMAHne CKopocrn nepen/ibiBa ra3a Ha rew 
neparypy nna-JMbi, ajieicrpoHHoe AaBnenne n MHTeHCkiBHOCTb nuHMii. 



f 
Paweł DRZEWIECKI 

1 9 2 8 - 1 9 8 4 

w dniu 28 maja 1984 rol<u zmarłnasz redakcyjnykolega i długoletni współpracownik 
mgr Paweł Drzewiecki. 

Był On wieloletnim pracownikiem przemysłu elektronicznego. Swą działalność za-
wodową rozpocząłw 1952 r. zarazpo ukończeniu studiów na Wydziale Fizyki Uniwersy-
tetu im. Mikołaja opernika wToruniu pracującw biurzekonstrukcyjnymZakładówWy-
twórczychi Lamp Elektrycznych) im. Róży Luksemburg. Od początków swej działalności 
zajmował się, wraz z paroma współpracownikami, badaniem własności materiałów do 
produkcji lamp elektronowycłi. W latacłi 1952 ^ 7 0 awansując, kolejno pracował na 
stanowiskacłi: kierownika sekcji, działu i kierownika Centralnego Laboratorium. 

W 1970 r. przeszedł do organizowanego wówczas Ośrodka Naukowo-Produkcyj-
nego Materiałów Półprzewodnikowych) na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju. 
Włożył ogromny wysiłek, wiedzę i doświadczenie przemysłowe w organizację tego 
Ośrodka, ierowane przez Niego zespoły badawcze stały się liczącą jednostką nauko-
wo-badawczą z zakresu badań nad materiałami dla elektroniki. Z chwilą powołania 
w 1978 r. Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych i Instytutu 
Technologii Materiałów Elektronicznych mgr Paweł Drzewiecki, będąc na stanowisku 
Z-cy Dyrektora ds. rozwoju, kierował działalnością naukowo-badawczą Instytutu w 
dziedzinie badań materiałów półprzewodnikowych, ceramiki, materiałów chemicznych 
i metali. Pod Jegokierownictwem powstały prężne zespoły badawcze, odnoszące wiele 
sukcesów na polu działalności naukowej i inżynierskiej. 

Dzięki swojemu koleżeńskiemu podejściu zaskarbił sobie uznanie licznego grona 
współpracowników i przyjaciół. Był człowiekiem szlachetnym i powszechnie lubianym. 

Funkcję Z-cy Dyrektora pełnił do ostatnich dni swojego życia. Zmarły był laureatem' 
Zespołowej Nagrody Państwowej I stopnia. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe, 
w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Odszedł z naszego grońa człowiek ogólnie szanowany, o wysokich walorach zawo-
dowych i moralnych. 

Bardzo będzie nam Go brak. 



Od Redakcji 

W ramach serii PRACE ITME ukazały się ostatnio następujące pozycje: 
Nr 9 - 1983: L. Hozer, A. Szymański - „Tworzywa warys torowe na bazie ZnO -

- badania mikrostruktury i własności elektrycznych)" 

Nr 10 - 1983: J. Senkara - „ W p ł y w antymonu na zjawiska powierzc ł in iowe w pro-
cesie wytwarzania kompozytu W-CuSb" 

Nr 1 1 - 1984:W. Wierzcł iowski - „Odwzorowan ie dyslokacji w krzemowych war-
stwach) epitaksjalnych metodami rentgenowskiej topograf i i dyfrak-
cy jne j " 

Nr 1 2 - 1984: A. Badzian - „Syntezy wysokociśnieniowe kryształów o strukturze ty-
pu diamentu i ich struktura a tomowa w świetle badań rentgenow-
skich" 

Nr 13 - 1984: P. Naumowicz, S. Szarras, r . Wieteska, J. Cinak, Cz. Janusz - „De-
fekty wzrostowe w kryształkach granatu gado l inowo-ga lowego" 

Cena jednego zeszytu wynos i 150 zł. PRACE ITME można nabywać w Głównej Księ-
garni Technicznej w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lub w )iaszej instytucj i - za po-
średnictwem ZOINTE. 
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